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АНАЛІЗ ДЕФОРМУВАННЯ НЕСКІНЧЕННОГО В’ЯЗКОПРУЖНОГО ШАРУ НА 
ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ ЗА РІВНОМІРНО РОЗПОДІЛЕНОГО ЦИКЛІЧНОГО 
НАВАНТАЖЕННЯ 
 

У межах узагальненої двопараметричної моделі проаналізовано деформування 
нескінченного в’язкопружного шару на жорсткій основі за дії рівномірно роз-
поділеного циклічного навантаження. Встановлено, що основні закономірно-
сті в’язкопружного деформування навантаженої поверхні шару такі ж, як і 
за дії зосередженої сили. Запропоновано формули, що значно пришвидшують 
обчислення вертикальних переміщень середини області навантаження. 

Ключові слова: нескінченний в’язкопружний шар, жорстка основа, узагальнена 
двопараметрична модель, циклічне навантаження, вертикальне переміщення. 

 
Вступ. Циклічні навантаження часто зустрічаються у природі та в тех-

ніці. Тому важливо дослідити їх дію на непружні середовища та елементи 
конструкцій, коли з’являється запізнення реакції матеріалу на зовнішню 
механічну дію і виникають релаксація напружень, повзучість (течіння), не-
зворотні залишкові деформації та гістерезисні втрати [1, 6, 10]. 

У монографії [3] подано результати теоретико-експериментальних до-
сліджень накопичення незворотних залишкових деформацій у дорожньому 
асфальтобетоні за циклічних навантажень. При цьому асфальтобетон роз-
глядають або як тверду рідину Максвелла [6], або як пружно-в’язко-плас-
тичне середовище Богуславського. Праці [4, 11–14] присвячені дослідженню 
просідання (ступеня консолідації) ´рунтів в часі під дією нормального рівно-
мірно розподіленого навантаження, що змінюється в часі за різними зако-
нами, у межах теорії одновимірної консолідації. При цьому в публікаці-
ях [12–14] скелет ґрунту вважають пружним середовищем, а у [4, 11] вра-
ховують його в’язко-пластичні властивості. Зауважимо, що в працях [4, 11–
14] використовують досить складні моделі двофазного середовища. Меха-
нічну поведінку нескінченного в’язкопружного шару на жорсткій основі за 
дії зосередженого циклічного навантаження на базі узагальненої двопара-
метричної моделі [9] вивчено у праці [8]. 

Нижче на основі досить простої узагальненої двопараметричної моделі 
[9] проаналізовано часові залежності вертикального переміщення середини 
області рівномірно розподіленого циклічного навантаження, що діє на не-
скінченний в’язкопружний шар, зчеплений з жорсткою основою, а також 
запропоновано формули, що значно пришвидшують табуляцію вертикаль-
них переміщень. 

1. Формулювання задачі. Розглянемо нескінченний в’язкопружний 
шар на жорсткій основі, що знаходиться під дією нормального рівномірно 
розподіленого на ділянці  [ , ]x a a  циклічного навантаження виду 
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де 0p  – амплітуда; N – кількість циклів; it  ( 11, , 0i N t  ) – моменти при-

кладання навантаження; l  – час його дії; ( )H x  та ( )H t  – асиметричні 
функції Хевісайда. Матеріал шару описує модель Кельвіна–Фойгта. Задачу  
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розглядаємо в межах узагальненої двопараметричної моделі [9] та плоскої 
деформації (рис. 1). Графік навантаження (1) зображено на рис. 2. 

 
Рис. 1. Нескінченний в’язкопружний шар на жорсткій основі 

 

 

Рис. 2. Графік циклічного навантаження 
 

 Диференціальне рівняння для визначення вертикального переміщення 
v навантаженої поверхні в межах узагальненої двопараметричної моделі 
пружної основи [2, 5] разом з граничною та початковою умовами можна 
знайти у працях [7, 9]. 

 При ( 1)i ct i T   ( 1,i N ) функція (1) стає періодичною з періодом cT . 
Формула (1) набуває вигляду 
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де cT  – період циклу. 

2. Вертикальне переміщення середини області навантаження. Раніше 
[7, 9] подано загальний розв’язок задачі через функцію Ґріна для до-
вільного зовнішнього навантаження ( , )p x t . Підставляючи у відповідну фор-

мулу вираз (1), для безрозмірного вертикального переміщення [7] (0, )v t  
отримаємо: 
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 1 1   ( 1, ;   )i l i Nt t t i N t        , (3) 

де h a   – приведена товщина шару [7];  – рівноважний коефіцієнт 

Пуассона матеріалу шару; K  – безрозмірний час запізнення елемента 

Кельвіна–Фойгта [7]. Величину  визначаємо так: 
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Зауважимо, що всі часові характеристики обезрозмірювали з допомогою 
одного характерного часу 0  [7]. 

Для короткотривалого навантаження ( l cT  ) 
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і формули (3) спрощуються: 
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За періодичного навантаження (2) з формул (3) випливають подання 
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Для наближених формул з (4) маємо: 

 

1

2 2

2 2 2 2
0

1     (0 )
3(0, )

(1 ) 2 sinexp    ( ) ,
( )

l

K l
l c

K

e t t

v t
t u udu t T

u u u





 

  
      
                     


 



Аналіз деформування нескінченного в’язкопружного шару на жорсткій основі … 85 

 
2 2

2 2 2 2
0

6 sin(0, ) (0, ) exp    ( )
(1 ) ( )
l

c c
K K

t u uduv t v t T t T
u u u



 
                 . (6) 

Користуючись співвідношеннями (5), (6), можна значно пришвидшити табу-
ляцію вертикальних переміщень під час побудови графіків. 

На рис. 3 наведено часові залежності вертикальних переміщень сере-
дини області навантаження для трьох матеріалів та трьох значень приведе-
ної товщини шару за періодичного навантаження (2), отримані з допомогою 
формул (5), (6). В’язкопружні характеристики матеріалу, що відповідає  
рис. 3а, такі: 570 МПаE  ; 0.12  ; 5 ГПа с   ; 19.65 сK   (E – рівно-

важний модуль пружності;  K  – в’язкість і час запізнення елемента 
Кельвіна–Фойгта). Найжорсткіший матеріал, що відповідає рис. 3б, відріз-
няється від попереднього тільки в’язкістю: 22 ГПа с   ; 86.46 сK  . 

Найподатливішому матеріалу (рис. 3в) притаманні такі в’язкопружні харак-
теристики: 300 МПаE  ; 0.2  ; 600 МПа с   ; 4.8 сK  . У всіх трьох 

випадках період циклу 5 сcT  ; час навантаження 0.3 сl  ; характерний 

час 0 10 с  . Графіки 1 відповідають значенню приведеної товщини шару 

0.1  , графіки 2 – 0.5  , а графіки 3 – 1  . Суцільні лінії на рис. 3 
відповідають точним формулам (3), (5), а штрихпунктирні – наближеним 
формулам (4), (6). Для обезрозмірювання вертикального переміщення на-
вантаженої поверхні використовували пружні характеристики матеріалів, 
що відповідають рис. 3а,б. 

 
 а) б) 

 
 в) 

Рис. 3. Вертикальні переміщення середини області навантаження 
 

Основні закономірності в’язкопружного деформування навантаженої 
поверхні шару за рівномірно розподіленого циклічного навантаження такі 
ж, як і за дії зосередженої сили [8]. Зокрема, в кожному циклі переміщення 
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навантаженої поверхні зростає зі скінченною швидкістю, поки діє зовнішній 
чинник, до максимального за модулем значення, яке досягається в момент 
закінчення дії навантаження. Далі здеформована поверхня намагається від-
новити свою форму з тим більшою швидкістю, що менший час запізнення 
K  (рис. 3). За циклічного навантаження завжди є ненульові залишкові 
деформації (переміщення). Через природу тіла Кельвіна–Фойгта ці дефор-
мації завжди скінченні і за періодичного навантаження (2) мають певну 
границю. Максимальні за модулем вертикальні переміщення тим більші, що 
більший час l . На відміну від статичного [7, 9], за циклічного навантажен-
ня вертикальні переміщення навантаженої поверхні залежать не тільки від 
модуля пружності матеріалу шару, а й від його в’язкості (часу запізнення 
K ), що добре видно з рис. 3а,б. Швидкість вертикального переміщення та 

його коливання за період cT  є тим більшими, що податливіший матеріал 
шару (рис. 3). До цього слід додати монотонно зростальну залежність абсо-
лютних значень переміщень, швидкостей, коливань переміщень за період 
циклу та коливань на всьому проміжку [0, ]cNT  від приведеної товщини 

шару (параметра ). 
Зазначимо, що, використовуючи наближені формули (4), (6), можна 

суттєво пришвидшити розрахунки. Відносна максимальна похибка досяга-
ється для найподатливішого матеріалу (рис. 3в) при 0.1   в останньому 
циклі в момент зняття навантаження і становить 6%. 

Співвідношення (5), (6) дають приблизно 60-кратний виграш у часі по-

рівняно з формулами (3), (4) за обчислень 810 . 
Висновки. Таким чином, у межах узагальненої моделі, що враховує 

деформацію поперечного зсуву, отримано та проаналізовано точні й набли-
жені часові залежності вертикального переміщення середини області нор-
мального рівномірно розподіленого циклічного (періодичного) навантаження, 
що діє на в’язкопружний шар, зчеплений з жорсткою основою. Встанов-
лено, що основні закономірності в’язкопружного деформування навантаже-
ної поверхні шару за рівномірно розподіленого періодичного навантаження 
такі ж, як і за дії зосередженої сили. Крім цього, виявлено монотонно зрос-
тальну залежність абсолютних значень переміщень та швидкостей від при-
веденої товщини шару. Наближені формули (4), (6) суттєво пришвидшують 
обчислення. Відносна максимальна похибка при цьому становить 6%. Спів-
відношення (5), (6) дають можливість скоротити час розрахунку приблизно 

у 60 раз порівняно з (3), (4) за обчислень 810 . 
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DEFORMATION ANALYSIS OF AN INFINITE VISCOELASTIC LAYER ON THE RIGID FOUNDATION 
AT UNIFORMLY DISTRIBUTED CYCLIC LOAD 
 
The deformation of an infinite viscoelastic layer on a rigid foundation under the action 
of uniformly distributed cyclic load is analyzed within the framework of a generalized 
two-parameter model. It is established that the main regularities of viscoelastic defor-
mation of the loaded surface of the layer are the same as under the action of a concent-
rated force. Formulae that significantly speed up the computation of vertical displace-
ments in the middle of the loading region are proposed. 

Key words: infinite viscoelastic layer, rigid foundation, generalized two-parameter mo-
del, cyclic load, vertical displacement. 
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