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ВИРАЖЕНІСТЬ ЗАПАЛЕННЯ НАВКОЛО 
КОМЕРЦІЙНИХ ДЕНТАЛЬНИХ 

ІМПЛАНТАТІВ ІЗ РІЗНОЮ ПОВЕРХНEЮ

Мета дослідження. Визначення частоти вира-
женості запалення при периімплантитах навколо 
комерційних імплантати із різним методом обробки 
поверхні. Матеріал та методи. У дослідженні були 
використані відносно однакова кількість 4 комерцій-
них гвинтових інтраосальних дентальних імпланта-
тів із різним покриттям, що існують на ринку Україні 
більш 10 років, та широко використовуються в сто-
матологічної практиці. Периімплантний мукозит 
діагностували за результатами зондування. Для вияв-
лення складу мікробної флори та ступеня їх контамі-
нації навколо імплантатів при наявності ознак пери-
імплантиту проводили забір зразків рідини із карманів 
навколо імплантатів із використанням спеціальної 
стерильної турунди стандартної транспортної про-
бірки для посіву із середовищем Еймса. Результати 
та висновки. Частота запалення слизової оболонки 
у ділянках встановлення імплантатів відрізняється 
у залежності від системи імплантатів. Навколо імп-
лантатів DAE (72,7 %) мукозит був частіше, в тому 
числі достовірно ніж 3D Active (54,5 %) p=0,01; зна-
чення частоти мукозиту навколо Xpeed (16,0 %) було 
найменшим, але достовірно відрізнялося тільки від 
значення 3D Active (54,5 %), p=0,005; різниці з РЕО 
(34,6 %) не достовірні (р>0,05). Рані терміни вияв-
лення запалення навколо імплантатів визначили при-
сутність в основному сапрофітних видів бактерії, 
крім Klebsiella pneumoniae, у патологічній концентра-
ції – Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus viridans. Klebsiella pneumoniae була 
виявлена навколо Xpeed (50,0 %) і 3D Active (8,3 %). 
Висока контамінація бактерії була навколо 3D Active 
і DAE – 107 КУО/тампон і 108 КУО/тампон. Висновок. 
За показниками частоти пошкодження слизової обо-
лонки навколо імплантатів достовірно більш надій-
ними були імплантати з поверхнею Xpeed (16,0 %), 
p1=0,0042, p2=0,005 і p3=0,0013. За клінічним показ-
ником вираженості запалення навколо імплантатів 

надійними виявилися імплантати з поверхнею ПЕО; 
легкий мукозит діагностували навколо цих імпланта-
тів частіше (77,8 %), ніж інші p = 0,0011. Мінімальна 
різноманітність видів бактерій була навколо REO 
та DAE. Рівень патогенного бактеріального зара-
ження 108 КУО/тампон і 107 КУО/тампон був більш 
поширеним навколо імплантатів DAE. З точки зору 
тяжкості бактеріальної інвазії тканин, що оточу-
ють імплантати, імплантати з поверхнею 3D Active 
і Xpeed були в невигідному становищі через наявність 
Klebsiella pneumoniae у великій кількості 107 КУО/
тампон і в умовно-патогенній кількості 104 КУО/там-
пон відповідно. 
Ключові слова: імплантат, периімплантит, мукозит, 
мікрофлора, мкробіота, запалення. 
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THE INTENSITY OF INFLAMMATION 
AROUND COMMERCIAL DENTAL 

IMPLANTS WITH DIFFERENT SURFACES

Purpose of the study. Definition of the frequency of 
inflammation in peri-implantitis around commercial 
implants with different methods of surface coating. 
Material and methods. A relatively equal number of 4 
commercial screw intraosseous dental implants with 
different coatings, which have been on the Ukrainian 
market for more than 10 years and are widely used in 
dental practice, were used in the study. Peri-implant 
mucositis was diagnosed based on the results of probing. 
To identify the composition of the microbial flora and the 
degree of their contamination around the implants, in the 
presence of signs of peri-implantitis, fluid samples were 
taken from the pockets around the implants using a special 
sterile swab of a standard transport tube for inoculation 
with Ames medium. Results. The incidence of mucositis 
in the Xpeed group (16.0 %) was the lowest, but was 
significantly different from the 3D Active group (54.5 %), 
p=0.005; The differences between Xpeed and PEO 
(34.6 %) are not significant (p>0.05). Early detection 
of inflammation around implants indicated the presence 
of mainly saprophytic species of bacteria, including 
Klebsiella pneumoniae, with pathological concentrations 
of Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus viridans. Klebsiella pneumoniae was 
detected in both Xpeed (50.0 %) and 3D Active (8.3 %). 
High bacterial contamination was observed for 3D Active 
and DAE – 107 CFU/tampon and 108 CFU/tampon. 
Conclusion. According to the indicators of the frequency 
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of damage to the mucous membrane around the implants, 
the implants with the Xpeed surface (16.0 %), p1=0.0042, 
p2=0.005 and p3=0.0013, were reliably more reliable. 
According to the clinical indicator of the severity of 
inflammation around the implants, implants with a PEO 
surface turned out to be reliable; mild mucositis was 
diagnosed around these implants more often (77.8 %) 
than others p=0.0011. The minimum diversity of bacterial 
species was around REO and DAE. Pathogenic bacterial 
contamination rates of 108 CFU/tampon and 107 CFU/
tampon were more common around DAE implants. In terms 
of the severity of bacterial invasion of tissues surrounding 
the implants, implants with a 3D Active and Xpeed surface 
were at a disadvantage due to the presence of Klebsiella 
pneumoniae in a large amount of 107 CFU/tampon and 
in a conditionally pathogenic amount of 104 CFU/tampon, 
respectively.
Key words: implant, peri-implantitis, mucositis, microflora, 
microbiota, inflammation.

За останні десятиліття метод дентальної імп-
лантації став одним із провідних при заміщенні 
дефектів зубних рядів як в Україні так і в усьому 
світі. У Європейському Союзі (ЄС) щороку вста-
новлюють понад 1,8 мільйонів імплантатів [1]. 
Очікується, що ця цифра постійно буде зрос-
тати через збільшення геріатричної популяції 
та загальної кількості стоматологів та фахівців, 
виконуючих цю процедуру [1, 2].

Данні літератури щодо ефективності прижив-
лення імплантатів суперечливі; за даними одних 
джерел показник успішності імплантації зубів 
складають 98 % [3], інші джерела стверджують, 
що імплантація на «невдалих» місцях призводить 
до виживання біля 71 % протягом 5 років [4]. 

Основною причиною «втрати» імплантату вва-
жається периімплантит, у розвитку якого провідну 
роль відіграють багато етіологічних чинників та 
факторів ризику [5]. Периімплантит, представле-
ний у двох формах: перімукозит та периімплан-
тит – це запальне та деструктивне захворювання 
кісток навколо імплантату, що рентгенологічне 
характеризується зменшенням кісткової тканини 
навколо шийки імплантату, клінічно проявляється 
комплексом запальних симптомів: кровотечою, 
набряком ясен, больовими відчуттями, серозно-
гнійними виділеннями [6]. За деякими даними 
запалення слизової оболонки виявляється майже 
у 23,9 – 88,0 % хворих і навколо 9,7 – 81,0 % імп-
лантатів [7].

Відмова імплантату може бути наслідком зни-
женої здатності титану індукувати остеоінтегра-
цію, що спричиняє погану або сповільнену остео-
інтеграцію [8, 9]. Поверхня, форма і структура 
імплантату впливають на процес остеоінтегра-
ції, який необхідний для забезпечення стабіль-

ності імплантату [8]. Стабільність імплантату, як 
первинного, так і вторинного, є фактором, який 
впливає на те, наскільки добре сам імплантат 
буде остеоінтегруватися [10]. Однак, навіть якщо 
титан є біологічно інертним матеріалом, йому не 
вистачає антибактеріальних властивостей [11]. 
У результаті вкрай важливо, щоб титанові імп-
лантати мали довгострокові антибактеріальні 
властивості та покращували здатність до ран-
ньої остеоінтеграції [12, 13]. Тому дослідження 
у напрямку створення нових якісних сплавів для 
імплантатів, нових конструкцій і нових покриттів 
і методів обробок поверхонь триває [14]. 

Незважаючи на великий обсяг публікацій 
останніх 10 років, спрямованих на вивчення мор-
фології, хімічного складу, антибактеріальних 
властивостей популярних дентальних імпланта-
тів [15-18], поява нових комерційних імпланта-
тів вимагає постійного вивчення їх можливостей 
у клінічних умовах.

Метою цього дослідження було визначення 
частоти вираженості запалення при периімплан-
титах навколо комерційних імплантати із різним 
методом обробки поверхні.

Методи дослідження. У дослідженні були 
використані відносно однакова кількість 4 комер-
ційних гвинтових інтраосальних дентальних 
імплантатів із різним покриттям, що існують на 
ринку Україні більш 10 років, та широко викорис-
товуються в стоматологічної практиці (табл. 1):

Установку імплантатів проводили згідно з про-
токолом фірми-виробника. У всіх випадках фор-
мувач ясна встановлювали на другому хірургіч-
ному етапі. Протокол одночасного встановлення 
імплантату безпосередньо в комірку видаленого 
зуба виключали.

Всього було прооперовано 68 пацієнтів серед-
нього віку від 25 до 60 років, встановлено 95 вну-
трішньо кісткових гвинтових імплантатів. Перед 
плануванням хірургічного етапу дентальної імп-
лантації вивчали дані, що отримані під час про-
ведення клінічного дослідження і КТ.

Критеріями виключення із дослідження були 
пацієнти з полівалентною лікарською алергією, 
гострими інфекційними захворюваннями, зло-
якісними новоутвореннями, хворобами крові 
та кровотворних органів, захворюваннями цен-
тральної та периферичної нервової системи, іму-
нопатологічними синдромами, хронічними ендо-
кринними та системними захворюваннями.

Передопераційну підготовку та підготовку 
порожнини рота проводили за стандартною мето-
дикою. Хірургічне втручання здійснювали в умо-



76 77“Bulletin of Dentistry” “Вісник стоматології”, № 4 (125), Т 50-2023 

Таблиця 1
Типи використаних імплантатів

Групи дослідження 
Кількість

імплантатів 
абс %

РЕО (плазмовим електролітичним окисленням) 26 27,4
3D Active (модифікація SLA) 22 23,15
DAE (подвійне кислотне травлення) 22 23,15
Xpeed (наношар іонів кальцію (Сa+), нанесений на поверхню SLA) 25 26,3
Всього 95 100

вах дотримання правил асептики і антисептики. 
Порожнина рота двічі оброблялася розчином 
хлоргексидину 5 %, а шкіра обличчя – двічі 1 % 
бетадину. Після досягнення знеболювання слизо-
вої оболонки в зоні імплантації місцевим анесте-
тиком артікаїнового ряду проводили розріз по гре-
беню альвеолярного відростка верхньої щелепи 
або альвеолярної частини нижньої щелепи, іноді 
з формуванням трапецієподібного слизово-окис-
ного клапотя. Шви знімали через 10-14 діб. У піс-
ляопераційному періоді проводили антибактері-
альну профілактику.

Значеннями індексів гігієни в дослідженні зне-
хтували, стан порожнини рота всіх досліджува-
них було прийнято, як умовно інфікований. У всіх 
випадках імплантації, що розглянути у даному 
дослідженні дентальні імплантати були встанов-
лені в ділянках відсутніх жувальних зубів. Час-
тота локалізації дефектів зубного ряду по щеле-
пах були майже однаковими (p>0,05). 

Для клінічної оцінки якості першого хірургіч-
ного етапу лікування після встановлення імплан-
татів проводили об’єктивні методи дослідження 
в період між першим та другім хірургічними 
етапами. Оцінку ступеня вираженості запалення 
навколо імплантату проводили відразу при про-
явах клінічних ознак періімплантиту. 

Дослідження стану периімплантих тканин. 
Згідно з останніми рекомендаціями, діагноз пери-
імплантний мукозит може бути зроблено, якщо 
кровотеча при зондуванні (КПЗ) або нагноєння 
присутні за відсутності рентгенологічного дослі-
дження втрати кістки [14]. 

КПЗ оцінювалося за результатами зондування:
здорова слизова – кровотечі немає;
легка ступень мукозиту – кровотеча відбува-

ється не раніше ніж через 30 секунд;
помірна ступень мукозиту – кровотеча відбу-

вається менш як за 30 секунд;
важка ступень мукозиту – кровотеча і/або гнійні 

виділення виникає під час їжі чи чищення зубів.

Методи дослідження мікробної флори. Для 
виявлення складу мікробної флори та ступеня 
їх контамінації навколо імплантатів при наяв-
ності ознак периімплантиту проводили забір 
зразків рідини із карманів навколо імплантатів із 
використанням спеціальної стерильної турунди 
стандартної транспортної пробірки для посіву із 
середовищем Еймса або стерильну вату фіксо-
вану на пародонтальному зонді. Обов’язковою 
умовою було виключення прийому антибактері-
альних препаратів.

Доставку матеріалу в бактеріологічну лабора-
торію забезпечували протягом 72 годин. Серед-
овище Еймса (Виробник: Jiangsu Suyun Medical 
Materialis Co., Ltd, PRS) являє собою напіврідкий 
субстрат для збереження і транспортування біо-
логічних проб від моменту їх взяття у пацієнта 
до подальшого аналізу в лабораторії, дозволяє 
підтримувати в життєздатному стані найбільш 
патогенну флору до 72 годин. Посів відібраного 
матеріалу проводили на щільних поживних серед-
овищах з метою виявлення аеробної мікрофлори 
і грибків.

Для виділення аеробів використовували набір 
поживних середовищ: 5 % кров'яний агар, агар 
з вареною кров'ю («шоколадний агар»), серед-
овище Ендо, середовище Чистовича; грибків 
роду Candida – середовище Сабуро з хлорамтемі-
колом. Культивування здійснювали в термостаті 
при 37о С в аеробних умовах, з підрахунком коло-
ній: через 24 і 48 годин інкубації – для аеробних 
мікроорганізмів, через 72-120 годин – для гри-
бів роду Candida. Для отримання інформації про 
кількісний вміст мікроорганізмів у відібраному 
матеріалі використовували метод посіву "тампон-
петля". Ідентифікацію виділених аеробних куль-
тур і грибків проводили з використанням авто-
матичного бактеріологічного аналізатора "Vitek 
2-compact" – виробник bioMérieux (Франція); 
анаеробних культур – ручним методом з викорис-
танням набору API 20 Е (bioMérieux (Франція).
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Таблиця 2
Випадки мукозиту навколо імплантатів

Частота 
виявлення 

ознак 
мукозиту 

Тип обробки поверхні імплантата
РЕО
n1 26=

3D Active
n2 22=

DAE
n3 22=

Xpeed
n4 25=

абс. % абс. % абс. % абс. %
9 34,6 12 54,5 16 72,7 4 16,0*

pij

p12=0,08 p23=0,21 p34=0,001*
p13=0,0042* p24=0,005*

p14=0.13
Примітка: –* відмінності статистично значущі (рівень значущості р<0,05).

Таблиця 3
Випадки мукозиту різного ступеня навколо імплантатів

Ступінь 
мукозиту

Тип обробки поверхні імплантата
РЕО
n1 9=

3D Active
n2 12=

DAE
n3 16=

Xpeed
n4 4=

абс. % абс. % абс. % абс. %
Легкий 7 77,8* 6 50* 2 12,5* 1 25,0

pij p13=0,0011 p23=0,0011
Повільний 2 22,2 4 33,3 9 56,2 2 50,0

pij р>0,05
Важкий - 2 16,7 5 31,2 1 25.0

pij р>0,05
Примітка: – * відмінності статистично значущі (рівень значущості р <0,05).

Чутливість до антибіотиків виділених мікро-
організмів визначали з використанням автома-
тичного бактеріологічного аналізатора "Vitek 
2-compact" (bio Mérieux (Франція).

Статистичний метод дослідження. В роботі 
використовували: методи порівняння середніх – 
t критерій; методи порівняння частот, критерій 
Фішера; параметрічні та непараметричні методи 

Для всіх методів рівень значущості був при-
йнятий. Всі розрахунки були зроблені за допомо-
гою ліцензійний статистичних пакетів Statistica 
та табличного редактора Excel.

Результати дослідження. Навколо імпланта-
тів DAE (72,7 %) мукозит був частіше (табл. 2).

З таблиці 2 видно, частота ураження слизової 
оболонки навколо імплантатів 3D Active (54,5 %) 
РЕО (34,6 %) і DAE (72,7 %) достовірно відріз-
нялася від показника Xpeed (16,0 %), p=0,0042, 
p=0,005 і p=0,001, відповідно.

При виявленні ознак мукозиту у групах, 
запалення легкого ступеня було діагностовано 
навколо 77,8 % (n=7) імплантатів PEO; 50,0 % 
(n=6) імплантатів 3D Active, 12,5 % (n=2) – DAE, 
25,0 % (n=1) – Xpeed (табл. 3).

Із таблиці 3 видно, що достовірність різниці 
частоти легкого ступеня мукозиту була визначена 

між групою DAE (12,5 %), у котрого мінімаль-
ний показник, з групою PEO (77,8 %) – макси-
мальний показник, p=0,0011, і з групою 3D Active 
(50,0 %) – другі за більшістю показник, р=0,0011. 

Навпаки, навколо імплантатів DAE частіше 
запалення слизової оболонки відповідала повіль-
ному ступеню мукозиту – у 56,2 % (n=9) випад-
ків мукозиту; повільна ступень мукозиту було 
діагностовано навколо 50,0 % (n=2) імплантатів 
Xpeed з мукозитом, 33,3 % (n=4) – імплантатів 
3D Active з мукозитом, 22,2 % (n=2) імгплантатів 
PEO з мукозитом. Різниця отриманих показників 
між групами не достовірна. 

Важкого ступеня запалення навколо імп-
лантатів з позвехньою PEO не було визначено. 
Навколо імплантатів 3D Active – у 16,7 % (n=2) 
випадків мукозиту, навколо імплантатів DAE – 
у 31,2 % (n = 5), навколо імплантатів з поверхнею 
Xpeed – у 25,0 % (n=1) Різниця отриманих показ-
ників між групами не достовірна. 

Склад мікрофлори періімплантаційних 
кишень. У досліджуваних зразках домінувала 
монофлора. Асоціацію бактерій було висіяно 
тільки у групі РЕО.

Бактеріальна флора навколо 9 (100,0 %) імп-
лантатів РЕО із мукозитом була представлена 
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Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus 
і Staphylococcus epidermidis. В 22,2 % (n=2) 
випадках було висіяно асоціацію двох бак-
терій Staphylococcus aureus + Staphylococcus 
epidermidis. Ріст Streptococcus viridans (105 КУО/
тампон) був навколо 33,3 % (n=3) імплантатів 
РЕО з мукозитом, Staphylococcus aureus (105 КУО/
тампон – 60,0 %, 104 КУО/тампон – у 40,0 %) – 
навколо 55,6 % (n=5), Staphylococcus epidermidis 
(104 КУО/тампон) – навколо 11,1 % (n=1). 

Не потогінною, кількість Staphylococcus 
в різноманітних вогнищах порожнини рота 
вважається при 103 КУО. Умовну патоген-
ність ці види мікроорганізмів придбають при 
концентрації 104 – 105 КУО. Контамінація 
Staphylococcus патогенна при збільшенні його 
до 106 КУО і вище. Ріст Staphylococcus aureus 
у всіх зразках показав контамінацію 107 КУО/
тампон, Staphylococcus epidermidis у всіх випад-
ках росту – 106 КУО/тампон. 

Хоча периімплантит описана як полімі-
кробна інфекція, що пов’язана зі штамами пато-
генних бактерій, включаючи Porphyromonas 
gingivalis, Tannerella forsythia, Fusobacterium 
nucleatum і Treponema socranskii [15], ріст цих 
пізніх колонізаторів головним чином залежить 
від утворення біоплівки на імплантаті. поверхні 
ранньоколонізуючими штамами. Першими 
видами бактерій порожнини рота є переважно 
стрептококи, такі як Streptococcus salivarius, 
Streptococcus mitis і Streptococcus oralis. Оральні 
стрептококи виробляють арсенал адгезивних 

молекул, які дозволяють їм ефективно коло-
нізувати різні поверхні ротової порожнини та 
підготувати відповідне середовище для патоген-
них бактерій [16]. Таким чином, обмеженість 
мікрофлори у отриманих нами зразках може 
бути обумовленій ранніми термінами виявлення 
запалення. 

Мікробна флора навколо 16 (100,0 %) імплан-
татів DAE із клінічними ознаками периімплант-
ногомукозиту була представлена Staphylococcus 
aureus (107 КУО/тампон – 50,0 %, 108 КУО/там-
пон – 14,3 %, 106 КУО/тампон – 35,7 %) у 87,5 % 
(n=14) зразків, і Streptococcus viridans (104 і 
105 КУО/тампон) – у 14,3 % (n=2) зразках (рис. 1).

Флора периімплантних кишень навколо 
12 (100,0 %) імплантатів 3D Active із клініч-
ними ознаками мукозиту була представлена 
Staphylococcus aureus (106 КУО/тампон) у 72,7 % 
(n = 8) випадків, Staphylococcus epidermidis 
(106 КУО/тампон) – у 25,0 % (n = 3), Klebsiella 
pneumoniae (107 КУО/тампон) – 8,3 % (n = 1) імп-
лантатів. Із зразків рідини периімплантних кішень 
4 (100,0 %) імплантатів Xpeed з периімплант-
ним мукозитом була представлена Streptococcus 
viridans (106 КУО/тампон у 66,7 %, 104 КУО/там-
пон у 33,3 %) навколо 75 % (n=3) імплантатів, 
і Klebsiella pneumoniae (104 КУО/тампон) у 50,0 % 
(n=2). В 25,0 % (n=1) випадку було висіяно асоці-
ацію цих бактерій. Отримані результати вказують 
присутність у кишенях навколо імплантатів з при-
знаками периімпланиту різного ступеня вираже-
ності сапрофітів порожнини рота у патогенної 

 
Рис. 1. Мікрофлора навколо імплантатів 
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концентрації. Найбільш високий показник конта-
мінації бактерії був навколо імплантатів 3D Active 
і DAE, в тому числі присутність Staphylococcus 
aureus була у межах 107 КУО/тампон у всіх 100,0 % 
випадках його виявлення (рис. 2). 

Високі показники контамінації бактерії 
108 КУО/тампон і 107 КУО/тампон були визначені 
навколо імплантатів DAE. Staphylococcus aureus 
у таких концентраціях був присутні у вогнищах 
мукозиту у 43,7 %, 12,5 % випадків. Контаміна-
ція Staphylococcus aureus навколо імплантатів 
РЕО у всіх випадках його виявлення відпові-
дала умовно-патогенним показникам, складала 
105 КУО/тампон у 33,3 % випадків мукозиту 
і 104 КУО/тампон – 22,2 % випадків. У периімп-
лантаційної рідині навколо імплантатів Xpeed 
ріст Staphylococcus aureus не був отриманий. 

Klebsiella pneumoniae є факультативною фло-
рою порожнини рота. Патогенним присутність 
Klebsiella pneumoniae вважається при ступеню 
контамінації 101-103 КУО. Виходячи з вищевка-
заного, можна стверджувати на високу ступень 
бактеріальної інвазії навколо незначного відсо-
тку імплантатів 3D Active (8,3 %) через присут-
ність Klebsiella pneumoniae у великої кількості 
107 КУО/тампон і навколо 50 % імплантатів 
з мукозитом Xpeed через присутність Klebsiella 
pneumoniae у середньої, але патогенної кіль-
кості – у 104 КУО/тампон.

У проведеного досліджуванні забір зразків 
проводився у різні терміни, відразу при пер-
ших проявах клінічних ознак запалення, що 
пояснює виявлення моноколоній сапрофітів 
порожнини рота у рідини навколо імплантатів. 

Staphylococcus warneri, на відміну від інших коа-
гулазопозитивних стафілококів не мають такого 
широкого спектру патогенності. Однак відомо, 
що розміщення брекетів, зубних імплантатів, 
знімних і незнімних ортопедичних апарати для 
виправлення дефектів зубного ряду часто супро-
воджується заселенням їх поверхні патогенними 
мікрофлора, в основному з коагулазонегативних 
стафілококів, з подальшим розвитком опортуніс-
тичних інфекцій [17].

Отримані нами результаті мікробіологічного 
дослідження збігаються із даними інших авторів, 
які стверджують, що основні відмінності мікро-
біоти порожнини рота навколо імплантату є наяв-
ність патогенів, таких як Peptostreptococcus spp. 
або Staphylococcus epidermidis і Staphylococcus 
aureus [18].

За низькими показниками контамінації бак-
терій на першому місці опинилося імплантаті 
з обробкою поверхні РЕО і Xpeed, що могло вка-
зувати на їх високі антибактеріальні властивості. 
Але, присутність Klebsiella pneumoniae навколо 
3D Active (8,3 %) у великої кількості 107 КУО/там-
пон і навколо імплантатів Xpeed (50 %) у умовно 
патогенної кількості у 104 КУО/тампон, вказує на 
виражену бактеріальну інвазію оточуючих ці імп-
лантати тканин. 

Висновки. За показниками частоти ураження 
слизової оболонки навколо імплантатів, досто-
вірно, більш надійними оказалися імплантати 
з поверхнею Xpeed (16,0 %), p1 = 0,0042, p2 = 
0,005 і p3 = 0,0013.

За клінічним показником вираженості запа-
лення навколо імплантатів надійними оказалися 

Рис. 2. Ступінь контамінації мікробів навколо імплантатів 
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імплантати з поверхнею PEO; навколо цих імп-
лантатів достовірно частіше (77,8 %) за інших 
діагностували легку ступень мукозиту p=0,0011. 

Мінімальна різноманітність бактеріальних 
видів була навколо РЕО і DAE.

Патогенні показники контамінації бактерії 
108 КУО/тампон і 107 КУО/тампон частіше були 
навколо імплантатів DAE. 

За вираженістю бактеріальної інвазії оточую-
чих імплантати тканин опинилася у невигідної 
позиції імплантати з поверхнею 3D Active і Xpeed 
через присутність Klebsiella pneumoniae у великої 
кількості 107 КУО/тампон і у умовно патогенної 
кількості у 104 КУО/тампон, відповідно.
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