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Аннотация. Предложено проводить сравнительную оценку       

сопротивления усталости  деталей машин косвенно, путём сопоставле-
ния величин разрушающих напряжений при их испытании с возрастаю-
щей нагрузкой.  Расчётом показано, что эти напряжения имеют прак-
тически идентичный размах варьирования с пределом выносливости, а их 
дисперсии однородны.  

Ключевые слова: ускоренные методы испытаний, разрушающие 
напряжения, предел выносливости. 
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Анотація. Запропоновано проводити порівняльну оцінку  опору 
втомі  деталей машин побічно, шляхом зіставлення величин руйнівної  
напруги при їх випробуванні із зростаючим навантаженням.  Розрахун-
ком показано, що ця напруга має практично ідентичний розмах варію-
вання з межею витривалості, а їх дисперсії однорідні.  

Ключові слова: прискорені методи випробувань, руйнівна напруга, 
межа витривалості. 
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Abstract. It offers to conduct the comparative estimation  of resistance 
of tiredness  of details of machines by implication, by comparison of sizes of 
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calculation, that these tensions have practically an identical scope of varying 
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Введение. Среди задач, связанных с сопротивлением усталости 
деталей машин и конструкций, немало таких, которые требуют поста-
новки и проведения эксперимента. В частности,  к ним относятся задачи 
по проведению сравнительного анализа усталостной прочности новых и 
восстановленных деталей, таких как гребные валы судов, коленчатые ва-
лы ДВС и др. В ходе эксперимента определяют их пределы выносливо-
сти, либо долговечности до разрушения при соответствующих напряже-
ниях [1]. Эксперимент с целью оперативности решения задачи планируют 
чаще всего в виде ускоренных или сокращённых испытаний.  
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Эти два понятия различаются условно тем, что при ускоренных 
испытаниях сокращается время эксперимента, а при сокращённых – как 
время, так и количество испытуемых объектов (деталей, моделей, образ-
цов и пр.). В большинстве случаев разграничение этих понятий не дела-
ют, а считают испытания ускоренными, не акцентируя внимания на том, 
за счёт чего достигается ускорение. 

В большинстве случаев при проведении ускоренных испытаний 
определяют средневероятный предел выносливости. Иногда дополни-
тельно находят его рассеяние и долговечности, соответствующие  ограни-
ченным пределам выносливости для различных вероятностей разруше-
ния, т.е. строят наклонные участки кривой усталости. При этом выбирают 
ту или иную модель кривой усталости. 

Целью статьи является поиск такой характеристики сопротивле-
ния усталости, которая давала бы возможность решать задачи сравни-
тельного анализа характеристик сопротивления усталости без определе-
ния предела выносливости и параметров кривой усталости.   

 Изложение основного материала. В основе ускоренных методов 
определения характеристик сопротивления усталости могут быть различ-
ные схемы проведения эксперимента. В частности, в некоторых из них 
используют принцип увеличения частоты нагружения, в других − испы-
тания проводят при стационарной нагрузке на высоком уровне напряже-
ний, в-третьих, эти испытания проводят с увеличивающейся амплитудой 
нагружения. При этом объекты испытаний доводят до окончательного 
разрушения, либо испытывают их при  заданном базовом числе циклов.  В 
данной статье речь будет идти о методах, основанных на испытаниях с 
линейно возрастающей нагрузкой с доведением объектов до окончатель-
ного разрушения.  Суммарная долговечность до разрушения, фиксируе-
мая во время эксперимента,  служит для определения  величины разру-
шающих напряжений Р . 

  

CР n  1 ,                                            (1) 
 

где 1  − начальное напряжение;  
       − скорость увеличения нагрузки;  
      Cn  − суммарное число циклов. 

Схема линейного нагружения объектов представлена на рис. 1. 
Рассмотрим возможность использования разрушающих напряже-

ний Р  в ускоренных методах, задачей которых является сравнение уста-
лостных характеристик некоторых объектов (деталей, моделей, образцов). 
Схема испытаний, где для сравнения усталостной прочности могут       
использоваться величины разрушающих напряжений, представлена на 
рис. 2.  
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Рис.1. Схема нагружения объектов  
линейно увеличивающейся нагрузкой 

 

 
 

Рис. 2. Схема проведения сравнительных испытаний двух объектов  
при одинаковой скорости увеличения амплитуды напряжений  

от различных начальных уровней напряжений 
 
Она построена на испытании двух объектов при одинаковой ско-

рости увеличения нагрузки   от различных начальных напряжений 11  и 

12 , хотя их можно принимать и одинаковыми. Обязательным в данной 
схеме является условие, при котором величины 1R  и 2R  принимаются 
заведомо ниже пределов выносливости этих объектов.  
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Определим соотношение между пределами выносливости 1R  и 

2R  и разрушающими напряжениями 1Р  и 2Р , пользуясь корреляци-
онными зависимостями между средневероятным значением предела      
выносливости и параметрами наклонной ветви кривой усталости, выра-
женной степенным уравнением и Вейбулла. При этом рассмотрим  слу-
чай, когда параметры  наклонного участка кривой усталости являются 
фиксированными ( Wm  =1 и WC =7,0), а также, когда они связаны с преде-
лом выносливости следующими корреляционными зависимостями [1; 2]. 

 
  СRСRСС bafm   ;                                   (2) 

 
    СRСRСС mFС   lg1 ,                           (3) 

 
где Сa , Сb , С , С  − коэффициенты.  

Для объектов из углеродистых и легированных сталей принимают: 
027,0Сa ; 4,1Сb ; 997,0С ;  2lg5,25,00,4 RС   , при 

5,2lg R  0,4С  (в среднем 25,4С ). 
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где 1Wa , 1Wb , 1W , 1W  − постоянные коэффициенты.   
                                              

 
Разрушающие напряжения 1Р и 2Р  определим с помощью      

линейной гипотезы суммирования повреждений, математическое выра-
жение которой для рассматриваемого случая  запишем в виде 
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0

,                                        (6) 

 
где a  − сумма накопленных повреждений.  
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Таким образом, с учётом вышеприведенных зависимостей, вели-
чины разрушающих напряжений для степенного уравнения и Вейбулла 
могут быть определены по формулам [3] 

 

R
WУ
Р   7102 ;                                      (7) 

 

   R
mC

W
W
P WWm   1

1

101 ;                               (8) 
 

   1
1

1101  CC mm
R

C
C

C
P m  .                              (9) 

 
где WУ

Р , W
P и C

P − разрушающие напряжения, найденные на основе 
универсального уравнения Вейбулла (с постоянными параметрами Wm      
и WC ), уравнения Вейбулла с переменными параметрами Wm и WC ,         
а также степенного уравнения с переменными параметрами Сm  и СC     
соответственно. 

Для проведения расчёта примем нормальный закон распределения 
предела выносливости и  методом  генерирования случайных чисел рас-
пределим по 10 значений R  относительно их средних величин. Расчёты 
проведём по формулам (7)-(9) для пределов выносливости R =100, 200, 
300, 400, 500 МПа и одинаковой скорости увеличения нагрузки        
 =300 Па/цикл. Эта скорость, близка к максимальной, и в тоже время, 
она гарантированно обеспечивает разрушение объектов в многоцикловой 
области.  

Кроме того, дополнительно определим величину СW
Р  как среднее 

значение  между величинами C
Р  и W

Р  (табл. 1). 
Сравнительную оценку разрушающих напряжений осуществим по 

трём показателям: по средним значениям разрушающих напряжений, по 
размаху варьирования и по их дисперсиям. Размах варьирования разру-
шающих напряжений будем определять как разность соответствующих 
максимальных и минимальных значений для каждого из вариационных 
рядов (табл. 2).  
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Таблица 1 
 

Результаты расчёта разрушающих напряжений  
по зависимостям (7)-(9) 

 

100R  МПа 

Ri , Мпа C
Р , Мпа W

Р , Мпа WУ
Р , Мпа СW

Р , Мпа 
1 2 3 4 5 

83,7 159,6 189,2 161,1 174,4 
87,1 164,0 191,3 164,6 177,7 
88,9 166,2 192,5 166,4 179,4 
94,5 173,1 196,2 171,9 184,7 
96,4 175,5 197,6 173,9 186,6 
96,8 176,0 197,8 174,2 186,9 
99,3 179,1 199,6 176,6 189,4 

101,8 182,2 201,4 179,2 191,8 
108,8 190,7 206,5 186,2 198,6 
114,2 197,3 210,7 191,7 204,0 

Средние значения 176,4 198,3 174,6 187,4 
200R  Мпа 

172,0 266,0 259,8 249,5 262,9 
187,1 283,5 237,5 264,6 260,5 
191,3 288,3 277,3 268,7 282,8 
193,6 291,0 279,5 271,1 285,3 
197,0 294,9 282,6 274,4 288,8 
197,0 294,9 282,6 274,5 288,8 
200,2 298,6 285,5 277,6 292,1 
202,5 301,2 287,7 280,0 294,5 
207,2 306,6 292,1 284,6 299,4 
211,0 310,9 295,6 288,4 303,3 

Средние значения 293,6 278,0 273,3 285,8 
300R  МПа 

294,8 405,3 376,0 372,3 390,7 
297,7 408,6 378,9 375,2 393,8 
298,8 409,8 379,9 376,3 394,9 
300,6 411,7 381,7 378,0 396,7 
301,7 413,0 382,7 379,1 397,9 
303,7 415,2 384,8 381,2 400,0 
307,3 419,2 388,2 384,7 403,7 
308,3 420,3 389,3 385,8 404,8 
314,1 426,7 394,9 391,5 410,8 
323,2 436,7 403,8 400,6 420,3 

Средние значения 416,6 386,0 482,5 401,4 
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Продолжение табл. 1 

400R  МПа 

Ri , Мпа C
Р , Мпа W

Р , Мпа WУ
Р , Мпа СW

Р , Мпа 
1 2 3 4 5 

387,3 507,0 467,3 464,7 487,5 
387,9 507,7 467,9 465,4 487,8 
393,7 514,0 473,7 471,1 493,9 
393,8 514,1 473,8 471,3 494,0 
396,4 516,9 476,4 473,9 496,7 
397,5 518,2 477,5 475,0 497,9 
398,5 519,2 478,5 476,0 498,9 
405,7 527,1 485,7 483,2 506,4 
407,3 528,8 487,3 484,8 508,1 
413,3 535,2 493,2 490,7 514,2 

Средние значения 518,8 478,1 475,6 498,5 
500R  МПа 

483,5 611,0 563,7 561,0 587,4 
492,1 620,1 572,2 569,5 596,2 
494,0 622,2 574,2 571,4 598,2 
498,7 627, 3 579,0 576,2 603,2 
504,2 633,2 584,5 581,7 608,9 
504,7 633,6 584,9 582,1 609,1 
505,5 634,5 585,8 583,0 610,2 
506,6 635,5 586,7 583,8 611,1 
507,8 637,0 588,1 585,3 612,6 
510,1 639,5 590,4 587,6 615,0 

Средние значения 629,4 581,0 578,2 605,2 
 

Таблица 2 
 

Расчётные значения размахов варьирования  разрушающих напряжений 
 

R , 
МПа 

(
110 RR   ), 

МПа 
( 110 РР   )С, 

МПа 
( 110 РР   )W, 

МПа 
( 110 РР   )WУ, 

МПа 
( 110 РР   )СW, 

МПа 
100 30,5 37,7 21,6 30,5 29,6 
200 39,0 44,9 58,1 38,9 40,4 
300 28,4 29,6 27,8 28,4 29,6 
400 26,0 27,1 25,9 26,0 26,7 
500 26,6 28,5 26,8 26,6 27,6 
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Значения дисперсий предела выносливости и разрушающих        
напряжений определим по следующим формулам [4]. 
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;                                  (10) 
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где n  – количество испытанных объектов. 

Таблица 3 
 

Расчётные значения 
дисперсий пределов выносливости и разрушающих напряжений 

 

R , 
МПа 

2
R

S , 
МПа2 

2
Р

S
С, 

МПа2 

2
Р

S
W, 

МПа2 

2
Р

S
WУ, 

МПа2 

2
Р

S
СW, 

МПа2 

100 90,0 137,1 45,0 90 91,1 
200 121,5 161,6 102,8 121,5 132,2 
300 73,0 89,5 70,1 72,9 79,8 
400 70,7 83,5 70,3 70,7 76,9 
500 71,3 81,8 72,2 71,3 77,0 

 
Как видно из таблицы 3 отличие максимального и минимального 

значений размаха варьирования разрушающих напряжений невелико. Оно 
составляет 7,1 %.  

Однородность рядов дисперсий для принятых значений предела 
выносливости определим по критерию Хартлея [4] 

 
2
min

2
maxmax SSF  ,                                        (12) 

 
где 2

maxS  и 2
minS  − максимальное и минимальное значения дисперсий рас-

сматриваемых величин. Расчётные значения maxF , найденные по формуле 
(12) для рассматриваемых пределов выносливостей соответственно соста-
вили 1,5; 1,6; 1,3; 1,2 и 1,1. Они заметно меньше табличных значений 

maxF  для уровней значимости  = 0,05 и 0,01. Таким образом, однород-
ность рядов дисперсий пределов выносливости и разрушающих напряже-
ний, приведенных в табл. 3, подтверждается. 

Средние значения разрушающих напряжений максимально отли-
чаются друг от друга на 13,6; 7,4; 7,9; 8,5 и 8,9 процентов соответственно 
для пределов выносливости 100, 200, 300, 400 и 500 МПа (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость отклонений средних разрушающих напряжений  
(максимальных и минимальных) от предела выносливости 
 
Приведенный выше график имеет минимум, который находится в 

диапазоне значений пределов выносливости 200-300 МПа. Такое поведе-
ние  объясняется тем, что корреляционные зависимости (2)-(5) имеют 
наибольшее соответствие друг другу при значениях пределов выносливо-
сти, входящих в этот диапазон.  

Выводы. Проверка средних значений разрушающих напряжений 
и размаха варьирования этих величин показала, что отклонения их мак-
симальных и минимальных значений находятся в допустимых пределах. 
(соответственно 13,6 % и 7,1 %). Кроме того, подтверждена однородность 
рядов дисперсий пределов выносливости и разрушающих напряжений. 
Таким образом, сравнительную оценку пределов выносливости объектов 
можно проводить косвенно путём сопоставления разрушающих напряже-
ний при испытаниях объектов с одинаковой линейно увеличивающейся 
нагрузкой от начальных напряжений, не превышающих предел выносли-
вости. 
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