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ВПЛИВ КИСЛОТНОГО МОДИФІКУВАННЯ  
ПРИРОДНИХ АЛЮМОСИЛІКАТІВ НА АКТИВНІСТЬ  
Pd(ІІ)-Сu(ІІ)-КАТАЛІЗАТОРІВ ОКИСНЕННЯ  
МОНООКСИДУ КАРБОНУ 

Розроблено хімічний метод цілеспрямованої зміни фізико-хімічних характеристик 
природних сорбентів (кліноптилоліт, бентоніт, базальтовий туф), який полягає в кис-
лотно-термальному модифікуванні носія S

—
 шляхом його кип’ятіння протягом 30 хви-

лин в розчині кислоти (3 моль/л) за умови варіювання природи кислоти (HNO3, H2SO4, 
Н3PO4, C6H8O7). Зразки каталізаторів K2PdCl4-Cu(NO3)2-KBr/S

—
 (S

—
 – кислотно-модифіковані 

природні носії – кліноптилоліт, бентоніт, базальтовий туф) тестовано в реакції окиснення 
СО киснем за умови температури навколишнього середовища, підвищеної відносної вологості 
та початковій концентрації СО в газоповітряної суміші 300 мг/м3 (15 ГПК). Визначено, що, 
незалежно від природи кислоти, активність каталізаторів убуває в ряду модифікованих 
носіїв: 3НX

—
 X

—
-БТ-0,5 > 3НX

—
-Кл-0,5 > 3НX

—
-Бент-0,5. Каталітичні композиції, базовими 

компонентами яких є паладій(II) і купрум(II) є перспективними для очищення повітря 
від СО в колективних та індивідуальних засобах захисту органів дихання людини.

Ключові слова: монооксид карбону, низькотемпературне окиснення, каталізатори, кис-
лотне модифікування, алюмосилікати.

До складу гетерогенізованого каталізатора Ваккер-типу низькотемпературного 
окиснення монооксиду карбону незмінно входять солі паладію(ІІ), купруму(ІІ) та 
носії, синтетичні або природного походження [1, 2]. Активність такого каталізато-
ра залежить від прекурсорів паладію, купруму, їх співвідношення та природи но-
сія, структурні та фізико-хімічні властивості якого можна варіювати шляхом зміни 
умов модифікування носія фізичними і хімічними методами. Дослідження щодо 
впливу попередньої обробки синтетичних носіїв, АВ [3, 4] і Al2O3 [5], переважно 
нітратною або хлоридною кислотами, на активність каталізаторів Ваккер-типу не 
були систематичними та до того ж помітного зростання активності не було ви-
явлено. У разі носіїв природного походження, а саме, кліноптилоліту, морденіту, 
монтморилоніту, базальтових туфів, трепелів, їх попередня обробка призводить 
до суттєвої зміни активності купрум-паладієвого каталізатора [6, 7]. Аналіз чис-
ленних літературних даних показав, що існує багато варіацій умов кислотного 
модифікування природних носіїв. Визначальними параметрами кислотного мо-
дифікування є природа та концентрація кислоти, час контакту кислоти з носієм, 
кратність обробок, співвідношення твердої (т) рідкої (р) фаз та температура. Після 
кислотної обробки алюмосилікатних носіїв змінюються структурні параметри, 
розмір кристалітів, співвідношення Si/Al, адсорбційні властивості відносно пари 
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води та іонів металів, кислотність поверхні, структура пор та величина питомої 
поверхні [8-14]. Треба зазначити, що для модифікування природних алюмосиліка-
тів в більшій мірі використовують хлоридну та нітратну кислоти, хоча є приклади 
застосування фосфатної [15] та ацетатної [16] кислот. Але ці результати не роз-
глядалися в контексті зміни активності закріплених металокомплексних каталіза-
торів, наприклад, в реакції окиснення монооксиду карбону.

Мета роботи – отримати модифіковані різними кислотами зразки алюмосилі-
катів (S—) і каталізатори складу K2PdCl4-Cu(NO3)2-KBr/S— та визначити їх активність 
в реакції окиснення монооксиду карбону киснем повітря.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У роботі використовували зразки природних та кислотно-модифікованих ба-
зальтового туфу (П-БТ) (Закарпатська обл., родовище Полицьке ІІ, глибина за-
лягання – 20-30 м), кліноптилоліту (Закарпатська обл., Сокирницьке родовище; 
ТУ У 14.5-00292540.001-2001), бентоніту (Черкаська обл., Дашуковське родови-
ще; ТУ У 14.2-00223941-006:2010). У табл. 1 наведено хімічний склад природних 
носіїв у перерахунку на оксидні форми. 

Таблиця 1 
Хімічний склад природних сорбентів

Table 1 
Chemical compositions of some natural sorbents 

Зразок
Вміст, мас. %

SiO2/Al2O3 pHsSiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO TiO2

П-Кл 71,5 13,6 0,9 0,68 - 5,3 7,95

П-Бент 49,6 13,5 7,2 2,0 - 3,7 8,97

П-БТ 63,62 19,60 10,49 0,12 1,82 3,2 6,50

Природні зразки П-Кл, П-Бент, П-БТ кип’ятили зі зворотним холодильником в 
розчині 3M HNO3 впродовж 0,5 години при співвідношенні рідкої і твердої фаз 1: 
2. Зразки відмивали дистильованою водою до pH 5,0 та сушили при 110 °С протя-
гом 3 годин. Таку ж процедуру здійснювали у разі інших кислот: H2SO4, H3PO4 та 
C6H8O7 (лимонна кислота). Умовне позначення кислотно-модифікованих зразків: 
3НХ-S—-0,5 (S— = Кл, Бент, БТ; НX— = HNO3 , H2SO4, H3PO4, C6H8O7).

Металокомплексні каталізатори складу K2PdCl4-Cu(NO3)2-KBr/3НX—-S—-0,5 отри-
мували методом імпрегнування носія масою 10 г за вологоємністю водним розчи-
ном, що містить солі металів, а саме, паладію(ІІ) і купруму(ІІ), та галогенід-іони 
у заданих співвідношеннях. Вміст компонентів у складі каталізаторів був одна-
ковим і складав (моль/г): СPd(II) = 2,72· 10-5; CCu(II) = 5,9· 10-5; CKBr = 1,02· 10-4. Вологу 
масу витримували в закритій чашці Петрі за умови 20-25 оС протягом 20-24 годин, 
потім сушили в термошафі в повітряному середовищі при 110 °С до сталої маси. 
Зразки охолоджували в ексикаторі до кімнатної температури.

Випробування каталізаторів складу K2PdCl4-Cu(NO3)2-KBr/3НX—-S—-0,5 здійсню-
вали в проточній за газом термостатованній при 20 °С установці, в скляному реак-
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торі з нерухомим шаром каталізатора. Розміри реактора, фракційний склад зразків 
каталізатора, лінійна швидкість газоповітряної суміші (ГПС) відповідали режиму 
ідеального витискування та перебігу реакції в кінетичній області.

ГПС із заданою концентрацією СО отримували шляхом розведення концен-
трованого газу (98-99 об.% СО) очищеним повітрям. Початкову (СП

CО) і кінцеву 
(СК

CО) концентрації монооксиду карбону визначали за допомогою газоаналізато-
ра 621ЭХ04 («Аналітприлад», Україна) чутливістю 2 мг/м3. Вологість ГПС (jГПС) 
підтримували постійною (67 %). Лінійна швидкість ГПС у всіх дослідах станови-
ла 4,2 см/с.

Швидкість реакції розраховували за формулою:

       
к

к
СО

п
СО

m
)С-(CW 

 , моль/(гс)    (1)

де w = 1,67· 10-2 – об’ємна витрата, л/с; СП
CО, СК

CО – початкова та кінцева концентра-
ції СО, моль/л; mк – маса зразка каталізатора, г. 

На підставі експериментальних даних для стаціонарного режиму розраховува-
ли константу швидкості реакції першого порядку:

               
,

С
C

ln
τ′
1

=k к
СО

п
СО

I  с-1     (2) 

де t′– ефективний час контакту ГПС з каталізатором, с.
Ступінь перетворення СО у стаціонарному режимі (hст) та стехіометричний 

коефіцієнт (n) визначали за формулами: 

          н
CO

к
СО

п
СО

ст C
)С -C(

=η 100, %,  (3)
  
                n = Qдосл/QPd(II),    (4)

де Qдосл – кількість моль СО, що прореагувала на кінець досліду, а QPd(II) – кількість 
моль паладію(ІІ).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Ідентифікацію вихідних природних матеріалів здійснювали методом РФА. 
Дифрактограми зразків кліноптилоліту, бентоніту та базальтового туфу представ-
лені на рис. 1.

Фазу кліноптилоліту, вміст якої складає > 70 мас. %, визначено за трьо-
ма базовими рефлексами при 2q° (d, Å): 9,865 (8,966); 22,146 (3,963) та 30,070 
(2,972). Доміную чою фазою в бентоніті є монтморилоніт (Монт): 5,739 (15,387); 
19,743 (4,493); 35,830 (2,504); 61,710 (1,501). Фазу a-SiО2 у бентоніті визначали 
за такими параметрами 20,801 (4,266); 26,640 (3,343); 50,080 (1,819). Домішкову 
фазу кальциту ідентифікували за двома найбільш інтенсивними рефлексами: 
29,405 (3,035); 48,523 (1,874). Базальтовий туф – поліфазний мінерал, він містить 
фази Кл, Монт, Морденіт (Морд), a-SiО2 та ін. Перелічені фази мають наступні 
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рентгеноспектральні характеристики 2q° (d, Å): 6,073 (14,8645); 19,887 (4,461); 
61,782 (1,500) – для монтморилоніту: 9,833 (8,988), 22,543 (3,941), 29,797 (2,996) – 
для кліноптилоліту; 21,899 (4,055), 23,482 (3,785) – для морденіту; 20,805 (4,266), 
26,572 (3,352) 50,062(1,821) – для a-кварцу. За вибраних умов кислотного моди-
фікування фазовий склад зразків зберігається, помітних змін в структурі кліноп-
тилоліту, бентоніту та базальтового туфу не відбувається [6, 7].

Рис. 1. Дифрактограми зразків кліноптилоліту (а), бентоніту (б) та базальтового туфу (в)

Fig. 1. XRD patterns of clinoptilolite (а), bentonite (б), and basalt tuff (в)

Попередні дослідження [6, 14, 17] показали, що купрум-паладієві комплек-
си, закріплені на природних носіях, не виявляють каталітичних властивостей в 
реакції окиснення монооксиду карбону. Це пояснюється високими значеннями 
pH суспензії (табл. 1), що не сприяє формуванню необхідного складу комплексів 
паладію(ІІ) та купруму(ІІ) [1, 17]. Після обробки кислотами значення pH суспен-
зій суттєво знижується та знаходиться в межах 4,0-5,5. Наприклад, pH суспензії 
модифікованих різними кислотами зразків базальтового туфу, змінюється у такій 
послідовності: C6H8O7-БТ (5,55) > HNO3-БТ (5,20) > H3PO4-БТ (4,28) > H2SO4-БТ 
(4,03). За нашими даними в зазначеній області pH закріплені на різних носіях ку-
прум-паладієві комплекси виявляють найбільшу каталітичну активність в реакції 
окиснення монооксиду карбону.

На рис. 2а-в представлені кінетичні криві, які відображають зміну кінцевої кон-
центрації монооксиду карбону (СК

CО) у часі (t) при окисненні його киснем повітря 
в присутності каталізаторів, що мають однаковий компонентний склад, але від-
різняються природою носія, тобто, отримані на основі кліноптилоліту (рис. 2а), 
бентоніту (рис. 2б) та базальтового туфу (рис. 2в).

Отримані результати свідчать про те, що, незалежно від природи носія та при-
роди кислоти, кінетичні криві мають однаковий профіль: на початку реакції СК

CО 
знижується, а потім досягає сталого значення – реакція перебігає в стаціонарному 
режимі. Тільки в одному випадку, у разі зразка каталізатора на основі базальто-
вого туфу, модифікованого лимонною кислотою, кінетика реакції відрізняється 
(рис. 2в, крива 4): впродовж 20 хвилин СК

CО зростає до 8 мг/м3 і залишається ста-
лою до завершення тестування зразка.

б 
2, град 0 10 20 30 400 10 20 30 400 10 20 30 40

a в 
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Рис. 2. Зміна СК
CО у часі в реакції окиснення моноксиду карбону киснем  

в присутності Pd(ІІ)-Сu(ІІ)–каталізаторів на основі кліноптилоліту (а), бентоніту (б),  
базальтового туфу (в), модифікованих різним кислотами:  

1– HNO3; 2 – H2SO4; 3 – H3PO4; 4 – C6H8O7.

Fig. 2. Time dependences of Сf
CО for the reaction of carbon monoxide oxidation  

with air oxygen over Pd(ІІ)-Сu(ІІ)–catalysts based on clinoptilolite (а), bentonite (б),  
and basalt tuff (в) modified with the following acids:  

HNO3 (1), H2SO4 (2), H3PO4 (3), and C6H8O7 (4).

Важливим показником каталізатора є стабільна очистка повітря від СО в ста-
ціонарному режимі до концентрації, що не перевищує гранично припустиму кон-
центрацію (ГПК) монооксиду карбону у повітрі робочої зони, а саме, 20 мг/м3. 
Аналіз даних за цим показником показав, що незалежно від природи кислоти у 
разі зразків на основі базальтового туфу (рис. 2в) в стаціонарному режимі СК

CО < 
ГПКСО; у разі зразків на основі бентоніту СК

CО >> ГПКСО (перевищення в 3-5 разів) 
(рис. 2б), у разі зразків на основі кліноптилоліту тільки при модифікуванні нітрат-
ною та сульфатною кислотами (рис. 2а, криві 1, 2) виконується умова СК

CО< ГПКСО. 
Кінетичні (Wп, Wст, kI) та стехіометричні (Qдосл, n) параметри реакції, а також по-
казник активності каталізатора – cтупінь перетворення СО в стаціонарному ре-
жимі (hст) узагальнені в табл. 2. Можна зробити наступні висновки. Незалежно 
від природи кислоти активність каталізаторів убуває в ряду модифікованих носіїв 
3НX—-БТ-0,5 > 3НX—-Кл-0,5 > 3НX—Бент-0,5. Оскільки коефіцієнт n > 1, то у всіх ви-
падках процес є істинно-каталітичним.

Встановлено, що каталітична активність композицій Pd(II)-Cu(II)/S— в реакції 
окиснення СО киснем повітря значно підвищується за умови кислотного модифі-
кування носія киплячою нітратною, сульфатною, фосфатною та лимонною кисло-
тами. За міру активності зазначених композицій обрано ступінь перетворення СО 
у стаціонарному режимі (ηст, %) та отримано наступні ряди активності: для зраз-
ків першої серії (3Н-Кл-0,5): 3НNO3-Кл-0,5 > 3Н2SO4-Кл-0,5 > 3Н3PO4-Кл-0,5 > 
3C6H8O7-Кл-0,5; для зразків другої серії (3Н-Бент-0,5): 3НNO3-Бент-0,5 > 3Н3PO4-
Бент-0,5 > 3Н2SO4-Бент-0,5 > 3C6H8O7-Бент-0,5; для зразків третьої серії (3Н-БТ-
0,5): 3НNO3-БТ-0,5 · 3Н3PO4-БТ-0,5 · 3C6H8O7-БТ-0,5 · 3Н2SO4-БТ-0,5;

 , мг/м3 , мг/м3 , мг/м3 

, хва б в 
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Визначено, що, незалежно від природи кислоти, активність каталізаторів 
убуває в ряду модифікованих носіїв: 3НX—-БТ-0,5 > 3НX—-Кл-0,5 > 3НX—-Бент-0,5. 
Каталітичні композиції, базовими компонентами яких є паладій(II) і купрум(II), є 
перспективними для очищення повітря від СО в колективних та індивідуальних 
засобах захисту органів дихання людини.

Таблиця 2
Кінетичні та стехіометричні параметри реакції окиснення СО  
в присутності каталізаторів К2PdCl4-Cu(NO3)2-KBr/3НX

—
-S

—
-0,5  

(СPd(ІІ)= 2,72· 10-5; ССu(ІІ) = 2,9· 10-5; CKBr = 1,02· 10-4 моль/г; СП
CО = 300 мг/м3)

Table 2
Kinetic and stoichiometric parameters of the reaction of CO oxidation  

over К2PdCl4-Cu(NO3)2-KBr/3НX
—

-S
—

-0.5 catalysts 
(СPd(ІІ)= 2.72· 10-5; ССu(ІІ) = 2.9· 10-5; CKBr = 1.02· 10-4 mol/g; Сin

CО= 300 mg/m3)

Носій
W· 109, моль/(г· с) СК

CО, мг/
м3 kI, с-1 hcт, %

Qдосл · 104,
моль СО n

Wп Wст

Модифікую чий агент – 3М НNO3

3НNO3-БТ-0,5 16,80 17,64 6 7,52 98 15,10 5,55

3НNO3-Кл-0,5 16,76 17,40 10 6,54 97 14,90 5,48

3НNO3-Бент-0,5 12,00 13,50 75 2,67 75 10,70 3,93

Модифікую чий агент – 3М Н2SO4

3Н2SO4-БТ-0,5 16.44 17.40 10 6,54 97 14,90 5,48

3Н2SO4-Кл-0,5 15,62 16,92 18 5,41 94 14,60 5,37

3Н2SO4-Бент-0,5 11,58 12,36 94 2,23 69 10,60 3,90

Модифікую чий агент – 3М Н3PO4

3Н3PO4-БТ-0,5 17.22 17,76 7 7,23 98 15,20 5,59

3Н3PO4-Кл-0,5 15,24 16,50 25 4,78 92 14,20 5,22

3Н3PO4-Бент-0,5 12,12 12,72 88 2,36 71 10,90 4,01

Модифікую чий агент – 3М C6H8O7

3C6H8O7-БТ-0,5 17.82 17.52 8 6,97 97 15,00 5,51

3C6H8O7-Кл-0,5 13,24 15,90 35 4,13 88 13,70 5,04

3C6H8O7-Бент-0,5 10,62 11,40 110 1,93 63 9,75 3,58
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ 
ПРИРОДНІХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ НА АКТИВНОСТЬ 
Pd(ІІ)-Сu(ІІ)-КАТАЛИЗАТОРОВ ОКИСЛЕНИЯ 
МОНООКСИДА УГЛЕРОДА 

Разработан химический метод целенаправленного изменения физико-химических ха-
рактеристик природных сорбентов (клиноптилолита, бентонита, базальтового туфа), 
который состоит в кислотном модифицировании носителя путем его кипячения в те-
чение 30 минут в растворе кислоты (3 моль/л) при условии варьирования природы 
кислоты (HNO3, H2SO4, Н3PO4, C6H8O7). Образцы катализаторов K2PdCl4-Cu(NO3)2-KBr/S

— 

(S
— 

– кислотно-модифицированные природные носители) протестированы в реакции окисления 
СО кислородом при температуре окружающей среды, повышенной относительной влажности 
и начальной концентрации СО в газовоздушной смеси 300 мг/м3 (15 ПДК). Установлено, что, 
независимо от природы кислоты активность катализаторов убывает в ряду модифици-
рованных носителей: 3НX

—
-БТ-0,5 > 3НX

—
-Кл-0,5 > 3НX

—
-Бент-0,5. Каталитические ком-

позиции, базовыми компонентами которых являются палладий(II) и медь(II), перспек-
тивны для очистки воздуха от СО в коллективных и индивидуальных средствах защиты 
органов дыхания человека.

Ключевые слова: монооксид углерода, низкотемпературное окисление, кислотное мо-
дифицирование, алюмосиликаты.
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EFFECT OF ACID MODIFICATION OF NATURAL 
ALUMINOSILICATES ON THE ACTIVITY OF Pd(ІІ)-Сu(ІІ)-
CATALYSTS FOR CARBON MONOXIDE OXIDATION

A chemical method for purposeful change of physico-chemical parameters of natural sorbents 
(clinoptilolite, CLI, bentonite, Bent, and basalt tuff, BT) based on the acid modification of a 
natural support, by its boiling in solution (3 mol/L) of different acids (HNO3, H2SO4, Н3PO4, 
C6H8O7) for 30 minutes has been developed. K2PdCl4-Cu(NO3)2-KBr/S

— 
catalyst samples (S

— 
is 

an acid modified clinoptilolite, bentonite or basalt tuff) were tested in the reaction of carbon 
monoxide oxidation with air oxygen at ambient temperature, high relative humidity of a gas-
air mixture (GAM), and a CO inlet concentration in the GAM of 300 mg/m3 (15 MPCCO). It 
has been found that the acid modification of clinoptilolite, bentonite, and basalt tuff does not 
result in significant changes in the structures of these natural aluminosilicates. The treatment 
of the natural sorbents with acids of the different nature leads to a considerable decrease in pH 



41

Вплив кислотного модифікування природних алюмосилікатів 

values of their aqueous suspensions, i.e. to 4.0-5.5. It has been found that the catalytic activity 
of Pd(II)-Cu(II)/S

— 
compositions in the reaction of CO oxidation with air oxygen significantly 

increases after modification of the supports with nitric, sulfuric, phosphoric, and citric acid. A 
value of CO conversion in the steady-state mode (ηst, %) was chosen as a measure of activity 
for the above mentioned compositions and their dependence on acid modified supports can 
be presented as the following orders: 3НNO3-CLI-0.5 > 3Н2SO4-CLI-0.5 > 3Н3PO4-CLI-0.5 
> 3C6H8O7-CLI-0.5, 3НNO3-Bent-0.5 > 3Н3PO4-Bent-0.5 > 3Н2SO4-Bent-0.5 > 3C6H8O7-
Bent-0.5, and 3НNO3-BT-0.5 · 3Н3PO4-BT-0.5 · 3C6H8O7-BT-0.5 · 3Н2SO4-BT-0.5. It has 
been determined that regardless of the acid nature an activity of the catalytic compositions 
decreases in the order 3HX

—
-BT-0.5 > 3HX

—
-CLI-0.5 > 3HX

—
-Bent-0.5. The catalytic composi-

tions based on such active components as palladium(II) and copper(II) are promissory for air 
purification from CO in collective and personal respiratory protective devices. 
Keywords: carbon monoxide, low-temperature oxidation, acid modification, aluminosili-
cates.
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