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	Результати експериментальних досліджень. Еластичний трикотаж, який є предметом дослідження, використовують здебільшого як тасьми у медичних бандажних виробах. Саме тому визначення характеристик розтяжності виконували двома методами: за ГОСТ 16218.9-89...
	Висновки та рекомендації. Проведені дослідження показників розтяжності основов’язаного еластичного полотна показали, що результати досліджень за двома методами за ГОСТ16218.9 на релаксометрі стійка та за ГОСТ 31509-2012 на розривній машині дають гарну...
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